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Remarques :
CAKES A3A4 : BA139 25/02/2013 S (8

78603 MAISONS LAFFITTE CEDEX

* = pesure sous accréditation

L = mesure du laboratoire de Lille

/ Paramétre Methode Résultat Uniteé R&f. qualitd /  limites qyaﬁ{@\
valeurs gurdes val. imperatives
SIAAP - LISTE CAKE A3A4
PARAMETRES PREALABLES
Entrainement par 'eau - L Oui
Mise en solution NF EN 13346 L Oui
Mineralisation Boue NF X 3i-147 *L Oui N
Preparation - L Oui
Lyophilisation NF ISO 18720 *L Qui
Purification - L Ou
PHYSICO-CHIMIE
Matiere seche NF EN 12880 L 523 % brut
pH {gau) EN 12176 L 8.40 u.pH
Matiere organique Caleul L 23 % brut
Carbone organique total NF 150 14235 L 136 % brut
Azote Kjeldahi NF EN 13342 L 0972 % brut
Rapport C/N Calcul L 14 .
Phosphore total en P205 NF EN IS0 11885 L 5.2 % brut
Soufre totat NF EN 180 11885 L 16300 maolkg sec B
CATIONS
Ammonium Selon NF EN 1SO 11732 . 0.088 % brut
Calcium exprime en CaC NF EN1SO 11885 L &7 % brut
Magnesium exprime en MgC NF EN 1SO 11885 L 0.786 % brut
Potassium exprime en K20 NF EN 18O 11885 L 0.252 % brut
METAUX
Aluminium NF EN IS0 11885 v 15000 ma/kg sec
Bore total NF EN 150 11885 L 30 mg/kg sec
Cadmium NF EN 150 11885 *L B3 mag/kg sec <10
Chrome total NF EN IS0 11885 "L 85 ma/kg sec < 1000
Cuivre NF EN SO 11885 *L B70 mg/kg sec < 1000
Fer total NF EN IS0 11885 "L 906200 mg/ky sec
Mercure total Combustion seche L 1.8 mg/kg sec <10
Nickel NF EN1SO 11885 L 26 mo/kg sec <200 AL
Plomb NF EN ISO 11885 L1687 muolkg sec <800
Selenium NF IS0 20280 L 4.2 mg/kg sec
Zinc NF EN ISQ 11885 *L 1980 mgikg sec < 3000
Chrome + cuivre + nickel + zing Calcul L2640 mafkg sec <4000
Analyse des échantillons semaine n®: €74 3+ i:“\f--) a
Siceité (moyenne d*analyses quotidiennes) : % — ; 2 {
FrBoue Seine Aval +
2 Boue réglementaire
0 Boue non conforme. FNC n®
O Boue conforme au décret 97.1133 et arrété’%iu 08/01/98
DATE : ',a»! /L"j /i% VISA Responsable l@?f rato PBD
=
D e B et Sutonioba qhe bowe 1o larms San Taccimile Paoloarah oue ntearal, o dosument compors 2 pages et G annexs,

Las Incertitudes ne sont pas prises ei compte dans les déclarations de conformité el sont disponibles sur demanda. Ca rapport d’essat ne concerne que les objets soumis aux analyses. /

sof

Laboratoire accrédité par
fa section essal du COFRAC
sous le numéro
1-2202 (L)

Laboratolre agras pour la réatisation des prélévements, des analyses larrains et des analyses des paramatres du contrdle sanitaire dos saux
- porige détailiée de I'agrément dispanible sur demande -
Analyses affeciudes par un Iaboratolre agréé par la ministére chargé de environnement dans les conditions de arréls du 29/11/2008.

ESSAIS
Portées disponibles
sur www.cofrac.fr
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HYDROCARB. POLYCYCLIQUES
Fiuoranthene XP X 33-012 L 0.90 ma/kg sec <5
Benzo{b)fluoranthene XP X 33-012 *L 0.53 mo/kg sec <25
Benzo(kjitucranthene XP X 33012 L 034 mo/kg sec
Benzo(a)pyrene XP X 33-012 *L 0.58 ma/kg sec £2
Benzo(ghi)perylene XP X 33-012 *L <0.005 ma/kg sec
Indeno (1,2,3-cd) pyrens XP X 33-012 L 0.20 ma/kyg sec
Somme des HPA detectes Caleul L 26 . ma/kg sec
POLYCHLORO-BIPHENYLES
Trichlorobiphenyle (028 XP X 33-012 L <10 ug/kg sec
Tetrachlorobiphenyle 052 XP X 33-012 L <10 ug/kg sec
Pentachiorabiphenyle 101 AP X 33-012 L 43 ug/ky sec
Pentachlorobiphenyle 118 XP X 33012 L 18 ugrkg sec
Hexachlorobiphenyle 138 XP X 33-012 *t 120 ug/kg sec
Hexachlorobiphenyle 153 XP X 33-012 v 140 ug/ky see
Heptachlorobiphenyle 180 AP X 33-012 LT ug/ky see
Somme des PCB detectes Calcut L 390 ug/ky sec < 800
o Allle, le 13032013 Le Chef de Laboratoite, .
o
A, VANHILLE
Seulas certaines prestations rapportées dans ce document sonl couverles par i'accrédiialion, Elles sont identifidas par'la symbole ~.

U Lareproduction de ce rappaort d’analyse n'est auterisee gl_JE saus la forme d'un facsimile photographique intégral. Ce document comporie 2 pages et U annexe. .
' Les inceniludes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponitles sur demande. Ce rappart d'essai ne concerne que les objels soumis aux analyses.
.

Lahoratoire agrée pour la réalisation des préiévements, des analyses terrains et des analyses des paramétres du tontrole sanilaire des eaux Laberaioire accrédite par g@f?ﬂg
- portée détailiée de Pagrément disponible sur demande - la section essai du COFRAC
Analyses elfectuges par un laboratoire agréé pas le ministére charge de f'environnemsnt dans les conditions de Farréls du 29/11/20046. SOUS & Numaro
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